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CARBONFASERN & COMPOSITES
Von Precursorherstellung bis Bauteilprifung

Kursformat Zielgruppe

1-2 tagige Schulung mit Theorie- und Flr Fachkrafte mit branchenfremder
Praxisphasen inkl. Maschinen- und Ausbildung, Quereinsteiger und
Prozessdemonstrationen im Technikum Mitarbeiter, die Fachkenntnisse zum
und Labor des Instituts flr Textiltechnik Thema Carbon erwerben oder

der RWTH Aachen University. auffrischen wollen.

THEORIE

Einfiihrung in die Carbonfaserherstellung (2 Std.)

. Uberblick Carbonfasern
. PAN-Precursorherstellung
= Carbonfaserherstellung

Markttberblick und Nachbehandlung von Carbonfasern (1,5 Std.)

] Uberblick globaler PAN-Precursor- und Carbonfasermarkt
L] Forschungslandschaft der PAN-basierte Carbonfaserherstellung (Industrie & Universitaten)
L] Carbonfaserherstellung auf Basis alternativer Precursoren (z. B. PE-basierte Carbonfasern)

Anlagen- und Prozessgestaltung (0,5 - 1,5 Std.)

L] Uberblick industrielle Produktionsanlage und Teilprozesse Abgasaufbereitung
L] Energieverbrauch wahrend der Carbonfaserherstellung

Textile Halbzeuge (3 Std.)

Anwendungsgebiete und Marktzahlen

Eigenschaften und Anforderungen

Tape Herstellung

Flachenherstellung (Weben, Gelege-Herstellung, Flechten, Wickeln)

Bauteilherstellung (1,5 Std.)

] »,Philosophie* der Verwendung von Verbundwerkstoffen
= Uberblick Uber die Prozesskette (Faserherstellung, Flachenherstellung, Preforming, Bauteil)

Carbonfaser- und Composite-Testing (0,5 - 1,5 Std.)

Normen und Prufgeréate fur Faserverbund-Testing

Mechanische Eigenschaften (Zugeigenschaften, ILSS, Feinheit)
Physikalische Eigenschaften (Dichte, Oberflachenrauigkeit, Sizing Gehalt)
Chemische Eigenschaften (Oberflachen- und Faserzusammensetzung)
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Modulkasten

Sie kdnnen sich Ihr individuelles
Schulungspaket zusammenstellen, entsprechend lhrer Anforderungen, je

indem Sie die fUr Sie passenden nach Modulauswahl und Tiefe der
Module zusammensetzen. Lerninhalte.

Angebotserstellung
Die Angebotserstellung erfolgt

Nassspinnen PAN-Precursor (1 - 2 Std.)

MaBstab: Labor-, Technikums- und Pilotanlage
= Vorbereitung der Spinnlésung und Durchfihrung des Faserspinnens
= Demonstration von Stérfallen und deren Behebung

Stabilisieren (1 - 2 Std.)

= Demonstration an einer Pilotanlage
= Vorbereitung und Durchfuhrung einer Faserstabilisierung
= Demonstration von Stérfallen und deren Behebung

Carbonisierung und Nachbehandlung (1 - 2 Std.)

= Demonstration an einer Pilotanlage

= Vorbereitung und Durchfihrung einer Fasercarbonisierung inkl. Aktivierung und
Sizingauftrag

= Demonstration von Stérfallen und deren Behebung

Textile Halbzeuge (1,5 - 3 Std.)

= Demonstration relevanter Maschinen im Technikum
= Prozessbegutachtung (Weben, Gelege-Herstellung, Flechten, Wickeln)

Bauteilherstellung (1,5 — 3 Std.)

= Uberblick tber die Prozesskette im Technikum
. Maschinen zur Faserherstellung, Flachenherstellung, Preforming und Bauteilherstellung

Carbonfaser- und Composite-Testing (2 Std.)

= Uberblick relevanter Messinstrumente

] Vorbereitung und Durchfiihrung Einzelfilamentzugversuch und Zugversuch am
eingeharzten Roving

= Vorbereitung von Coupon-Proben fiir getrankte Faserverbundwerkstoffe




